RURY BOROKRZEMOWE

Rury ze szkfa borokrzemowego maja gtadka nieporowatg powierzchnie, sg doskonale przezroczyste, neutralne katalitycznie,
odporne na korozje, dostatecznie jednolite oraz wytrzymate przy dtugotrwatym uzytkowaniu. Rury wykonane z tego materiatu
przeznaczone sg do zastosowan, w ktorych stawia sie najwyzsze wymagania pod wzgledem odpornosci temperaturowej i
chemicznej, oraz neutralnosci dla substancji wystepujgcych w przemysle chemicznym, petrochemicznym, spozywczym,
energetycznym, ochrony srodowiska oraz medycynie, mikrobiologii i farmacji. Zakres produkcji wyrobdéw ze szkta borokrzemo-
wego obejmuje szeroki asortyment szkta laboratoryjnego, aparatow przemystowych oraz szklane rurociagi przemystowe.

Sktad chemiczny (sktadniki podstawowe w procentach masy)

Sktadnik % wagi |
Sio, 80,6
B,0; 13,0

Na,O0+K,0 4,0
Al,O; 2,4

Wiasnosci fizyczne

Sredni wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej:
o (20% 300°C) wg 1SO 7991

Temperatura transformacji Tg:

Lepkos¢ (n w dPa - s):

10" (gdrna granica odprezania temperaturowego)
10”° (temperatura miekniecia)

10* (zakres obrobki)

Najwyzsza dopuszczalna temperatura pracy:
Stata temperatura pracy:

Gestoé¢ (p przy 20° C):

Modut elastycznosci (Young’a):
Stata Poisson’a (p):

Twardos¢ w stopniach skali Mohsa:

Przewodzenie ciepfa A (20° do 100°C):

Temperatura opornosci wtasciwej:

10%-Q-cm (DIN 52326) tya00

Logarytm objetosciowego oporu elektrycznego (Q-cm)

Wtasnosci dielektryczne (1 MHz, 25° C):
Przenikalnos¢ dielektryczna g;:

Wspotczynnik strat dielektrycznych tg 6:
Wspodtczynnik ztamania swiatta (A =587,6 nm) ny:
Stata naprezen optycznych (DIN 52314) K:

3,3-10°k™

525°C

560° C
825°C
1260° C

500° C (krétkotrwale)
do 450° C

2,23g-cm”
64 - 10° MPa
0,20

6

1,2 W-(m-K?)
250°C

przy 250° C: 8
przy 350° C: 6,5

4,6

37-10"

1,473
4,0-10°mm”-N*
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PRZEPUSZCZALNOSC PROMIENIOWANIA SWIETLNEGO
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Wytrzymatos¢ rur borokrzemowych na cisnienie
Obliczanie wytrzymatosci na cisnienie (p) przy podanej grubosci Scianki (Sc) i srednicy zewnetrznej (Dz):

Scx 20 x K/S

p:
Dz -Sc

Obliczanie grubosci Scianki (Sc) przy podanym cisnieniu (p) i Srednicy zewnetrznej (Dz):

Dzxp
Sc =

20xK/S+p

Dz = $rednica zewn. (mm)

Sc = grubos¢ Scianki (mm)

p = wytrzymatos¢ na cisnienie (bar)

K/S = dopuszczalne naprezenie w N - mm?

Wytrzymato$¢ dla szkta borokrzemowego: dopuszczalne naprezenie K/S = 7 N - mm™ zgodnie z norma DIN EN1595:
»Pprzyrzady cisnieniowe ze szkta borokrzemowego 3.3; ogdlne zasady obliczen, produkcja i sprawdzanie”.

Odpornos$é chemiczna

Klasa odpornosci hydrolitycznej (DIN ISO 719): 1
Klasa odpornosci na kwasy (DIN ISO 1776): 1
Klasa odpornosci na roztwory alkaliczne (DIN ISO 695): A2 (lub lepsza)
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